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Piallacci naturali tinti e multilaminari
Dyed and multilaminar wood veneers
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TABU selects and imports logs from all over the 
world: mainly  from the United States, Canada, 
Europe and West Africa; it is after valuable 
raw materials with particular aesthetic 
characteristics (Figuring, Pomelé, Burls);  
it has access to certified forests, legally and 
sustainably managed.

TABU has implemented a FSC® tracking and 
labeling system, giving the to customer the 
assurance that the product has been purchased 
comes from a certified forest, well-managed  
in accordance with rigorous environmental, 
social and economic standards: the Forest 
Stewardship Council (FSC®) is an international 
non-profit organization founded in 1993  
to develop a world-recognized, accreditation 
system in forest management.

TABU seleziona e importa legname da tutto  
il mondo: prevalentemente da Stati Uniti, 
Canada, Europa e Africa occidentale; ricerca 
una materia prima pregiata e con particolari 
caratteristiche estetiche (Frisé, Pomelé, 
Radiche); accede a foreste certificate, gestite 
legalmente e in modo sostenibile. 

TABU ha realizzato un sistema di tracciabilità  
e di etichettatura dei tronchi FSC®, dando al 
cliente la garanzia che il prodotto acquistato 
proviene da una foresta certificata, gestita 
secondo rigorosi standard ambientali, sociali 
ed economici: Forest Stewardship Council  
è un organismo internazionale, non profit, 
fondato nel 1993 per lo sviluppo di un sistema 
di accreditamento indipendente, orientato  
al settore forestale.
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LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



CALEIDOLEGNO 

TABU AA.00.255

ROVERE MAGLIÈ 
OAK MEDULLARY RAY

TABU 13.N.226

TABA FRISÉ 
FIGURED TABA

TABU L1.S.050

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL

TABU 46.050

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.050

PERPERO 

TABU D6.010

PLATANO MAGLIÈ 
PLANE MEDULLARY RAY

TABU 33.N.010

FRASSINO 
ASH

TABU 26.050

CALEIDOLEGNO 

TABU MM4.00.250

TANGANIKA FRISÉ 
FIGURED ANEGRÈ

TABU 01.S.050

CALEIDOLEGNO

TABU AA4.00.142

Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut

PAMA 

TABU T1.002



BOLIVAR 

TABU 52.050

TAY 

TABU 04.002

NEWOOD 

TABU MN4.13.544

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.086

NEWOOD 

TABU AA4.09.007

TANGANIKA FRISÉ 
FIGURED ANEGRÈ

TABU 01.S.015

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.086

ROVERE
OAK

TABU 13.041

PLATANO MAGLIÈ
PLANE MEDULLARY RAY

TABU 33.N.011

Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.001



TABA FRISÉ 
FIGURED TABA

TABU L1.S.051

NEWOOD 

TABU RR.09.009

NEWOOD 

TABU AA.26.080

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.027

NEWOOD 

TABU RR.09.202

NEWOOD 

TABU R.30.255

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.051

NEWOOD

TABU MN.13.583

ROVERE 
OAK

TABU 13.040

NEWOOD

TABU MN.03.012

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.087

Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2



TAY 

TABU 04.050

NEWOOD 

TABU MMV.26.085

CARBALHO 

TABU 81.051

TANGANIKA FRISÉ 
FIGURED ANEGRÈ

TABU 01.S.016

NEWOOD 

TABU MM.09.008

BETULLA
BIRCH

TABU 27.056

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.087

NEWOOD

TABU AA.26.083

FRASSINO 
ASH

TABU 26.060

CALEIDOLEGNO

TABU ER.00.048

ROVERE MAGLIÈ
OAK MEDULLARY RAY

TABU 13.N.018



• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.
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At this first stage, the log is cleaned  
from the bark to be processed afterwards. 

The waste wood material is collected  
and recycled.

In questa prima fase, il tronco viene  
privato della corteccia per essere 
successivamente lavorato.  

Il materiale ligneo di risulta viene raccolto  
e destinato a successivi reimpieghi. 
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SCORTECCIATURA

02
DEBARKING
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LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT 

TABU 51.029

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.003

NEWOOD 

TABU MN.13.531

PERPERO 

TABU D6.012

CALEIDOLEGNO 

TABU B4.00.431

CALEIDOLEGNO 

TABU MMV4.00.429

MOVINGUI FRISÉ 
FIGURED MOVINGUE

TABU D5.S.011

FRASSINO 
ASH

TABU 26.061

LATI 

TABU 86.016

ROVERE 
OAK

TABU 13.003

CALEIDOLEGNO 

TABU TR.00.567

Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut



ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.091

NEWOOD 

TABU A.13.127

MOVINGUI FRISÉ 
FIGURED MOVINGUE

TABU D5.S.012

CALEIDOLEGNO 

TABU STVL.00.585

TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.001

TAY 

TABU 04.044

NEWOOD 

TABU A.16.101

NEWOOD 

TABU R.30.134

BOLIVAR 

TABU 52.069

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL 

TABU 46.013

NEWOOD 

TABU BB.13.016

Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet



CALEIDOLEGNO 

TABU DR.00.564

CALEIDOLEGNO 

TABU RR2.00.242

NEWOOD 

TABU MMV.13.014

BOLIVAR 

TABU 52.058

NEWOOD 

TABU MN.13.545

NEWOOD 

TABU MN4.13.520

ROVERE MAGLIÈ 
OAK MEDULLARY RAY

TABU 13.N.008

NEWOOD 

TABU A.16.135

CILIEGIO AMERICANO 
AMERICAN CHERRY 

TABU C3.010

CALEIDOLEGNO 

TABU TT.00.608

NEWOOD 

TABU BB.13.116

Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2



CALEIDOLEGNO 

TABU S.00.609

NEWOOD � BOLIVAR

TABU MN.18.001

TANGANIKA FRISÉ 
FIGURED ANEGRÈ

TABU 01.S.062

NEWOOD 

TABU MN.03.002

CALEIDOLEGNO 

TABU STVL.00.549

NEWOOD 

TABU R.06.320

BOLIVAR 

TABU 52.057

ROVERE 
OAK

TABU 13.002

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.063

SEA SAND
MW NEWOOD

TABU MM.��.���



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.
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In the sawmill, the logs are prepared to go 
through the next step of the slicing or rotary 
cutting: they are put into  increasingly heated 
water tanks, at different temperatures and 
times, depending on the type of wood species.

In this way the wood fiber is made softer  
and prepared for the slicing operations.

In questa fase i tronchi vengono preparati  
per essere sottoposti alla successiva 
lavorazione con la trancia o con la  
sfogliatrice: vengono immersi in vasche  
di acqua gradualmente riscaldata,  
a temperature e per durate diverse in base  
al tipo di specie legnosa.

In questo modo la fibra del legno viene 
ammorbidita e resa lavorabile dalla lama  
della trancia o della sfogliatrice.

03
EVAPORAZIONE

03
STEAMING

Wood Railway
01

  W
H

IT
E

 C
R

E
A

M
P

A
R

C
O

 T
R

O
N

C
H

I |
 L

O
G

 Y
A

R
D

03
  K

H
A

K
I

E
V

A
P

O
R

A
Z

IO
N

E
 | 

S
T

E
A

M
IN

G

02
  B

E
IG

E
S

C
O

R
T

E
C

C
IA

T
U

R
A

 | 
D

E
B

A
R

K
IN

G

04
  R

U
S

T
S

Q
U

A
D

R
A

T
U

R
A

 | 
S

Q
U

A
R

IN
G

 U
P

06
  B

R
O

W
N

T
R

A
N

C
IA

T
U

R
A

 S
U

L 
Q

U
A

R
TO

 |  
T

R
U

E
 Q

U
A

R
T

E
R

 S
LI

C
IN

G

08
  G

R
E

IG
E

LA
V

O
R

A
Z

IO
N

E
 R

A
D

IC
H

E
 | 

 
P

R
O

C
E

S
S

IN
G

 B
U

R
LS

10
  B

LU
E

T
IN

TO
R

IA
 - 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 | 
 

W
O

O
D

 D
Y

E
IN

G
 T

E
C

H
N

O
LO

G
Y

  
 R

&
D

 L
A

B
O

R
A

TO
R

Y

12
  P

IN
K

 R
E

D
G

IU
N

TA
T

U
R

A
 | 

JO
IN

IN
G

05
  U

M
B

E
R

T
R

A
N

C
IA

T
U

R
A

 S
U

L 
P

IA
T

TO
 | 

 
F

LA
T

 S
LI

C
IN

G
 

07
  C

H
A

R
C

O
A

L
S

F
O

G
LI

A
T

U
R

A
 | 

R
O

TA
R

Y
 C

U
T

09
  S

IL
V

E
R

E
S

S
IC

C
A

Z
IO

N
E

 | 
D

R
Y

IN
G

11
  Y

E
LL

O
W

 G
R

E
E

N
S

T
IR

A
T

U
R

A
 | 

F
LA

T
T

E
N

IN
G

 

13
  P

U
R

P
LE

M
A

G
A

Z
Z

IN
O

 | 
W

A
R

E
H

O
U

S
E



LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE 

TABU 05.062

EUCALYPTUS 

TABU E5.119

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.060

LATI 

TABU 86.023

FRASSINO 
ASH

TABU 26.053

TAY 
 

TABU 04.004

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.061

FRASSINO 
ASH

TABU 26.052

ROVERE 
OAK

TABU 13.012

AFARA 

TABU 22.001

FRASSINO 
ASH

TABU 26.002

Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut



ROVERE 
OAK

TABU 13.024

TAY 

TABU 04.047

ROVERE 
OAK

TABU 13.004

ROVERE 
OAK

TABU 13.005

EUCALYPTUS POMELÉ 

TABU E5.P.B03

ROVERE 
OAK

TABU 13.B16

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.003

NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT 

TABU 51.193

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL 

TABU 46.004

PINO CON NODI 
KNOTTY PINE

TABU B1.001

NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT 

TABU 51.027

ROVERE 
OAK

TABU 13.B02

Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet



KALU 

TABU 18.002

NEWOOD 

TABU RR.16.412

ROVERE 
OAK

TABU 13.019

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.069

NEWOOD 

TABU R.29.132

EUCALYPTUS 

TABU E5.118

CARBALHO 

TABU 81.058

BOLIVAR 

TABU 52.056

TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.054

NEWOOD 
 

TABU MN.29.008

NEWOOD 

TABU RR.29.021

TAY 

TABU 04.075

Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2



TAY 

TABU 04.053

MOGANO POMELÉ 
MAHOGANY POMELÉ

TABU 08.P.010

NEWOOD 

TABU B.06.400

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.059

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL 

TABU 46.005

BOLIVAR 

TABU 52.061

BOLIVAR 

TABU 52.059

NEWOOD 

TABU MM.06.013

NEWOOD 

TABU B.06.007

NEWOOD 

TABU AN.06.044

NEWOOD 

TABU R.06.010

NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT 

TABU 51.B02



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.
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[555] Colors of Wood
Piallacci naturali tinti e multilaminari
Dyed and multilaminar wood veneers



This process consists in dividing  
the log into sections.

Depending on the obtained sections,  
it is possible to get flat cut or quarter  
cut veneers.

Questa lavorazione consiste  
nel dividere il tronco in sezioni.

Dalle sezioni sarà pertanto possibile  
ricavare piallacci tagliati sul piatto  
o piallacci tagliati sul quarto.
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LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



TANGANIKA FRISÉ 
FIGURED ANEGRÈ

TABU 01.S.118

TAY 

TABU 04.045

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.047

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.065

CARBALHO 

TABU 81.059

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL  

TABU 46.003

PERPERO 

TABU D6.015

BOLIVAR 

TABU 52.046

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL 

TABU 46.031

FRASSINO 
ASH

TABU 26.062

TANGANIKA FRISÉ 
FIGURED ANEGRÈ

TABU 01.S.116

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.091

Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut



BETULLA 
BIRCH

TABU 27.060

NEWOOD 

TABU MMV.38.061

NEWOOD 

TABU A.38.009

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL 

TABU 46.007

CALEIDOLEGNO 

TABU ER.00.296

NEWOOD 
 

TABU R.29.147

NEWOOD 

TABU MN.03.001

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL 

TABU 46.002

NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT 

TABU 51.026

FRASSINO 
ASH

TABU 26.063

NEWOOD 
TIGLIO / LIME

TABU MNX.34.001

NEWOOD  
TIGLIO / LIME

TABU AN.60.002

Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet



LATI 

TABU 86.059

CALEIDOLEGNO 

TABU RR2.00.238

TAY 

TABU 04.054

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL 

TABU 46.043

TANGANIKA FRISÉ 
FIGURED ANEGRÈ

TABU 01.S.117

FRASSINO 
ASH

TABU 26.045

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL 

TABU 46.006

RADICA DI NOCE PERSIANA 
EUROPEAN WALNUT BURL 

TABU 99.042

TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.056

CILIEGIO AMERICANO 
AMERICAN CHERRY 

TABU C3.014

TANGANIKA FRISÉ 
FIGURED ANEGRÈ

TABU 01.S.115

CALEIDOLEGNO 

TABU SP.00.598

Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2



BOLIVAR 

TABU 52.060

NEWOOD 

TABU R.08.009

NEWOOD 

TABU MN.66.001

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.004

BOLIVAR 
 

TABU 52.068

BOLIVAR 

TABU 52.089

NEWOOD 

TABU R.08.070

BOLIVAR 

TABU 52.047

NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT

TABU 51.017

NEWOOD � BOLIVAR 

TABU MNX.60.001

CILIEGIO AMERICANO 
AMERICAN CHERRY 

TABU C3.013

RADICA DI NOCE PERSIANA 
EUROPEAN WALNUT BURL

TABU 99.044



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.
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Piallacci naturali tinti e multilaminari
Dyed and multilaminar wood veneers



Flat slicing is carried out by sliding  
a blade tangent to the log section,  
so to create a veneer with crown  
(or cathedral) structure.

La tranciatura sul piatto viene realizzata 
tramite lo scorrere di una lama in direzione 
orizzontale  rispetto alla sezione del tronco, 
tale da creare la figura a fiamma  
o a cattedrale del piallaccio.
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LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE  

TABU 05.064

PINO CAROLINA 
CAROLINA PINE

TABU 41.003

NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT 

TABU 51.028

NEWOOD 
ROVERE / OAK

TABU R.13.157

NEWOOD 
  

TABU MN.03.003

BOLIVAR 

TABU 52.080

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.061

ROVERE 
OAK

TABU 13.020

NEWOOD  
ROVERE / OAK

TABU MN.13.497

ROVERE 
OAK

TABU 13.007

LOLO 

TABU T2.001

EUCALYPTUS 

TABU E5.B03

Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut



CARBALHO 

TABU 81.053

LATI 

TABU 86.010

TAY 

TABU 04.001

TAY 

TABU 04.073

PINO CAROLINA 
CAROLINA PINE

TABU 41.002

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE 

TABU 05.067

FRASSINO 
ASH

TABU 26.075

EUCALYPTUS FRISÉ 
FIGURED EUCALYPTUS

TABU E5.S.012

EUCALYPTUS FRISÉ 
FIGURED EUCALYPTUS

TABU E5.S.002

ROVERE 
OAK

TABU 13.006

ROVERE 
OAK

TABU 13.009

FRASSINO 
ASH

TABU 26.003

Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet



CALEIDOLEGNO 

TABU MN.00.138

FRASSINO 
ASH

TABU 26.004

NEWOOD � BOLIVAR 

TABU MN.06.033

YAMA
 

TABU 34.001

TAY 

TABU 04.056

NEWOOD

TABU MN4.06.036

ZEBRANO 

TABU 03.015

KALU 

TABU 18.001

ROVERE 
OAK

TABU 13.B15

Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2



NEWOOD 

TABU MM.06.014

TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.058

BOLIVAR 

TABU 52.062

NEWOOD 
 

TABU MN.03.004

ROVERE 
OAK

TABU 13.B01

CILIEGIO AMERICANO 
AMERICAN CHERRY 

TABU C3.018

NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT 

TABU 51.B01

NEWOOD

TABU RRX.58.009

NEWOOD 

TABU RRX.58.018

ROVERE 
OAK

TABU 13.013

NEWOOD

TABU RR.58.004

NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT 

TABU 51.031



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.
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[555] Colors of Wood
Piallacci naturali tinti e multilaminari
Dyed and multilaminar wood veneers



True quarter slicing is carried out  
by sliding a blade radial to the log  
section, so that growing rings are  
cross cut: the veneer will then show  
a stripy structure.

La tranciatura sul quarto viene  
realizzata tramite lo scorrere di una lama  
in direzione radiale rispetto alla sezione  
del tronco, tale da intercettare gli anelli  
di crescita: il piallaccio ha la conseguente 
struttura rigata.

06
TRANCIATURA  
SUL QUARTO

06
TRUE QUARTER  
SLICING
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LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



MOGANO SAPELI 
MAHOGANY SAPELI

TABU 08.019

NEWOOD  
TIGLIO / LIME

TABU MNX.03.020

SUCUPIRA 

TABU F4.001

EUCALYPTUS FRISÉ 
FIGURED EUCALYPTUS

TABU E5.S.010

NEWOOD � BOLIVAR 

TABU RRX.58.025

NEWOOD  
ROVERE / OAK

TABU RRX.86.002

ROVERE 
OAK

TABU 13.138

TAY 

TABU 04.005

ROVERE 
OAK

TABU 13.011

LATI 

TABU 86.018

ROVERE 
OAK

TABU 13.014

NEWOOD  
TIGLIO / LIME

TABU RRX.03.016

Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut



PINO CON NODI 
KNOTTY PINE

TABU B1.002

NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT

TABU 51.030

TAY 

TABU 04.057

LOLO 

TABU T2.004

TANGANIKA 

TABU 01.061

LATI 

TABU 86.009

NEWOOD 
EUCALYPTUS

TABU RR.06.100

FRASSINO 
ASH

TABU 26.005

ROVERE 
OAK

TABU 13.043

BOLIVAR 

TABU 52.055

EUCALYPTUS POMELÉ 

TABU E5.P.010

TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.057

Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet



CALEIDOLEGNO 

TABU ST.00.502

NEWOOD 

TABU MN.28.622

PINO CAROLINA 
CAROLINA PINE

TABU 41.001

SUCUPIRA 

TABU F4.002

NEWOOD 

TABU A.13.173

CARBALHO 

TABU 81.056

ZEBRANO 

TABU 03.014

NEWOOD  
TIGLIO / LIME

TABU MNX.28.024

NEWOOD 

TABU RRX.29.007

Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2



ZEBRANO 

TABU 03.016

NEWOOD � BOLIVAR 

TABU MNX.58.023

NEWOOD 

TABU AN.28.013

NEWOOD 

TABU MN.06.034

LATI 

TABU 86.041

NEWOOD 
ROVERE / OAK

TABU R.13.142

NEWOOD 

TABU RR.06.022

TAY 

TABU 04.058

NEWOOD � BOLIVAR 

TABU AN.58.022

ROVERE 
OAK

TABU 13.042

LATI 

TABU 86.029

EUCALYPTUS 

TABU E5.B01



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.
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The rotary cutting machine is used  
to peel a log that is held by two clamps  
at its ends and that turns on its own axis.

The result is a long and wide sheet  
of wood without a well defined structure.

La sfogliatrice è la macchina impiegata  
per derulare il tronco che viene fatto girare 
intorno al proprio asse essendo fissato  
su due perni all’estremità. 

Ne deriva un lungo e largo foglio di legno,  
senza struttura definita.

07
SFOGLIATURA

07
ROTARY CUT

Wood Railway
01

  W
H

IT
E

 C
R

E
A

M
P

A
R

C
O

 T
R

O
N

C
H

I |
 L

O
G

 Y
A

R
D

03
  K

H
A

K
I

E
V

A
P

O
R

A
Z

IO
N

E
 | 

S
T

E
A

M
IN

G

02
  B

E
IG

E
S

C
O

R
T

E
C

C
IA

T
U

R
A

 | 
D

E
B

A
R

K
IN

G

04
  R

U
S

T
S

Q
U

A
D

R
A

T
U

R
A

 | 
S

Q
U

A
R

IN
G

 U
P

06
  B

R
O

W
N

T
R

A
N

C
IA

T
U

R
A

 S
U

L 
Q

U
A

R
TO

 |  
T

R
U

E
 Q

U
A

R
T

E
R

 S
LI

C
IN

G

08
  G

R
E

IG
E

LA
V

O
R

A
Z

IO
N

E
 R

A
D

IC
H

E
 | 

 
P

R
O

C
E

S
S

IN
G

 B
U

R
LS

10
  B

LU
E

T
IN

TO
R

IA
 - 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 | 
 

W
O

O
D

 D
Y

E
IN

G
 T

E
C

H
N

O
LO

G
Y

  
R

&
D

 L
A

B
O

R
A

TO
R

Y

12
  P

IN
K

 R
E

D
G

IU
N

TA
T

U
R

A
 | 

JO
IN

IN
G

05
  U

M
B

E
R

T
R

A
N

C
IA

T
U

R
A

 S
U

L 
P

IA
T

TO
 | 

 
F

LA
T

 S
LI

C
IN

G
 

07
  C

H
A

R
C

O
A

L
S

F
O

G
LI

A
T

U
R

A
 | 

R
O

TA
R

Y
 C

U
T

09
  S

IL
V

E
R

E
S

S
IC

C
A

Z
IO

N
E

 | 
D

R
Y

IN
G

11
  Y

E
LL

O
W

 G
R

E
E

N
S

T
IR

A
T

U
R

A
 | 

F
LA

T
T

E
N

IN
G

 

13
  P

U
R

P
LE

M
A

G
A

Z
Z

IN
O

 | 
W

A
R

E
H

O
U

S
E



LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



CARBALHO 
CARBALHO

TABU 81.065

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.049

TAY 

TABU 04.060

TAY 

TABU 04.049

LATI 

TABU 86.021

LATI 

TABU 86.027

CALEIDOLEGNO

TABU B4.00.421

TAY 

TABU 04.048

LOLO 

TABU T2.002

NEWOOD 
ROVERE / OAK

TABU R.13.215

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.059

FRASSINO 
ASH

TABU 26.B06

Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut



NEWOOD 
ROVERE / OAK

TABU MN.13.491

CARBALHO 
CARBALHO

TABU 81.063

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.055

EUCALYPTUS POMELÉ 

TABU E5.P.011

ROVERE 
OAK

TABU 13.001

FRASSINO 
ASH

TABU 26.001

EUCALYPTUS POMELÉ 

TABU E5.P.B09

SUCUPIRA 
 

TABU F4.B03

EUCALYPTUS 

TABU E5.B09

Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet

RADICA DI FRASSINO 
ASH BURL

TABU 72.002



ROVERE MAGLIÈ 
OAK MEDULLARY RAY

TABU 13.N.225

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.025

CALEIDOLEGNO

TABU TT.00.593

BOLIVAR  

TABU 52.048

EUCALYPTUS FRISÉ 
FIGURED EUCALYPTUS

TABU E5.S.001

CALEIDOLEGNO 

TABU SP.00.597

FRASSINO 
ASH

TABU 26.046

TAY 

TABU 04.003

Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2

CALEIDOLEGNO

TABU AN.00.459

CITY VIBES 
MW CALEIDOLEGNO

TABU RTX.00.360

CALEIDOLEGNO

TABU RR2.00.218



LATI 

TABU 86.051

CARBALHO 

TABU 81.066

ROVERE 
OAK

TABU 13.049

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.052

CALEIDOLEGNO

TABU MN6.00.457

CALEIDOLEGNO  
TIGLIO / LIME

TABU MM6.00.246

TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.051

BOLIVAR 

TABU 52.051

CALEIDOLEGNO 

TABU RR.00.110

FRASSINO 
ASH

TABU 26.051

NEWOOD

TABU MN.28.021



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.

CASA TABU
MILANO BRERA
via Melone, 2  
20121 MILANO
Italia
milano@tabu.it

TABU s.p.a.  
via Rencati, 110  
22063 Cantù (CO)
Italia  
T +39 031.714493  
F +39 031.711988  
info@tabu.it
www.tabu.it  
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codice!

Find  
your item!
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[555] Colors of Wood
Piallacci naturali tinti e multilaminari
Dyed and multilaminar wood veneers



Peeling is the only technique  
through which Burls can be obtained,  
as it is the only method that enhances  
the three-dimensional design  
of the wood fiber.

La sfogliatura è la tecnica attraverso  
la quale si ottengono i piallacci di Radica, 
essendo l’unico metodo di taglio che esalta  
il disegno tridimensionale della fibra  
del legno.

08
LAVORAZIONE 
RADICHE

08
PROCESSING  
BURLS 
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LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



EUCALYPTUS 

TABU E5.007

EUCALYPTUS POMELÉ 

TABU E5.P.007

ROVERE 
OAK  

TABU 13.021

EUCALYPTUS FRISÉ 
FIGURED EUCALYPTUS

TABU E5.S.007

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.026

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.088

Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.057



FRASSINO 
ASH

TABU 26.048

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.088

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.051

CALEIDOLEGNO  
TIGLIO / LIME

TABU AA.00.194

FRASSINO 
ASH

TABU 26.049

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.053

NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT 

TABU 51.195

Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet

RADICA DI NOCE 
WALNUT BURL

TABU 99.002

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.001



NEWOOD TIGLIO/ROVERE 
LIME/OAK

TABU RRX.86.001

ROVERE 
OAK

TABU 13.017

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.054

TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.003

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.053

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.052

CALEIDOLEGNO

TABU RR.00.170

CALEIDOLEGNO 
TIGLIO / LIME

TABU RR.00.193

TANGANIKA FRISÉ 
FIGURED ANEGRÈ

TABU 01.S.137

Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2



CALEIDOLEGNO 

TABU TT.00.610

BOLIVAR 
 

TABU 52.049

FRASSINO 
ASH

TABU 26.146

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.054

BOLIVAR 

TABU 52.052

FRASSINO 
ASH

TABU 26.056

FRASSINO 
ASH

TABU 26.055

BOLIVAR 

TABU 52.053

TANGANIKA FRISÉ 
FIGURED ANEGRÈ

TABU 01.S.128

BOUCLÉ
MW CALEIDOLEGNO

TABU PX.00.361



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.

CASA TABU
MILANO BRERA
via Melone, 2  
20121 MILANO
Italia
milano@tabu.it

TABU s.p.a.  
via Rencati, 110  
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T +39 031.714493  
F +39 031.711988  
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[555] Colors of Wood
Piallacci naturali tinti e multilaminari
Dyed and multilaminar wood veneers



After slicing, the correct level  
of moisture of the veneers is restored  
in the dryer.

Three parameters are fundamental:  
the heat (drying temperature),  
the drying time and the moisture  
that must be kept in the wood  
for later processing.

Each wood has its own parameters  
depending on the species and the  
thickness of the veneer.

Dopo la tranciatura, nell’essiccatoio  
viene ripristinato il grado di umidità  
idoneo dei piallacci.

Fondamentali sono i 3 parametri:  
la calorìa (temperatura di essiccazione),  
il tempo di permanenza nell’essiccatoio  
e l’umidità che deve essere mantenuta  
nel legno per la successiva lavorazione.

Ogni specie legnosa ha propri parametri,  
anche in base agli spessori.

09
ESSICCAZIONE

09
DRYING
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LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



BETULLA 
BIRCH

TABU 27.046

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.002

CALEIDOLEGNO 

TABU MMV.00.015

FRASSINO 
ASH

TABU 26.041

CALEIDOLEGNO 

TABU S.00.611

TABA FRISÉ 
FIGURED TABA

TABU L1.S.001

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.055

TAY 

TABU 04.059

EUCALYPTUS 

TABU E5.013

CALEIDOLEGNO 

TABU STVL.00.583

Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut



ROVERE 
OAK

TABU 13.010

NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT

TABU 51.194

EUCALYPTUS 

TABU E5.117

FRASSINO 
ASH

TABU 26.054

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.058

Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet

TANGANIKA FRISÉ 
FIGURED ANEGRÈ

TABU 01.S.014

NEWOOD 
ROVERE / OAK

TABU RR.13.069

CALEIDOLEGNO 

TABU BB.00.023



BOLIVAR 

TABU 52.054

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.002

EUCALYPTUS FRISÉ 
FIGURED EUCALYPTUS

TABU E5.S.005

JATA 

TABU T3.001

LATI 

TABU 86.002

Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2

RADICA DI FRASSINO 
ASH BURL

TABU 72.001

RADICA DI NOCE 
WALNUT BURL

TABU 99.001

LARICE 
LARCH

TABU 77.001



CALEIDOLEGNO 
EUCALYPTUS

TABU RR.00.275

CALEIDOLEGNO 

TABU MN4.00.139

CALEIDOLEGNO 

TABU MN.00.175

FRASSINO 
ASH

TABU 26.047

CALEIDOLEGNO 

TABU RR.00.172

FRASSINO 
ASH

TABU 26.058

TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.004

CALEIDOLEGNO 

TABU Z8.803

MILLERIGHE GREY
MW CALEIDOLEGNO

TABU RR.��.���



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.

CASA TABU
MILANO BRERA
via Melone, 2  
20121 MILANO
Italia
milano@tabu.it

TABU s.p.a.  
via Rencati, 110  
22063 Cantù (CO)
Italia  
T +39 031.714493  
F +39 031.711988  
info@tabu.it
www.tabu.it  
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[555] Colors of Wood
Piallacci naturali tinti e multilaminari
Dyed and multilaminar wood veneers



Wood is a living material and each log  
is unique; Wood dyeing technology makes 
it possible to make the aesthetic features 
of veneers homogeneous, ensuring color 
consistency.

The wood dyeing technology underlines  
the natural three-dimensional structures  
of certain woods, like in the cases of Burls  
and Figured or Pomelé veneers.

The R&D Laboratory is the heart of TABU  
and is equipped with the most advanced 
equipments.
• New color solutions are designed and tested.
• Here custom colors are created.
•  Various tests are carried out here,  

such as light resistance test and others.

La tecnologia tintòria del legno, materiale 
di per sé vivo e legato all’unicità di ogni 
singolo tronco, consente di rendere omogenee 
le caratteristiche estetiche dei piallacci, 
assicurando l’uniformità del colore. 

La tintorìa esalta la tridimensionalità  
della fibra, dono della Natura, quali le Radiche, 
i Frisé, i Pomelé e le Occhiolinature.

Il laboratorio Ricerca e Sviluppo è l’anima 
della TABU ed è equipaggiato con le migliori 
strumentazioni per:
•  formulare e sperimentare nuove soluzioni  

di colori per la tintorìa dei piallacci
• elaborare colori custom
•  realizzare test, come quello sulla resistenza 

alla luce e altri a richiesta. 

10
TINTORIA - 
LABORATORIO

10
WOOD DYEING 
TECHNOLOGY  
R&D LABORATORY
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LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut

TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.005

CALEIDOLEGNO 

TABU S.00.613

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.013

CALEIDOLEGNO 

TABU TT.00.612

CALEIDOLEGNO 
 

TABU Z.00.701

BOLIVAR 

TABU 52.001

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.070

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.045

FRASSINO 
ASH

TABU 26.040

BOLIVAR 

TABU 52.083

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.012

CARBALHO 

TABU 81.055



Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet

CALEIDOLEGNO 

TABU MMV.00.017

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE 

TABU 05.073

TAY 

TABU 04.069

TAY 

TABU 04.038

BOLIVAR 

TABU 52.044

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.043

FRASSINO 
ASH

TABU 26.076

CALEIDOLEGNO 

TABU S.00.509

CARBALHO 

TABU 81.054

ROVERE 
OAK

TABU 13.023



Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.041

FRASSINO 
ASH

TABU 26.037

FRASSINO 
ASH

TABU 26.067

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.043

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.074

PAMA 

TABU T1.004

TAY 

TABU 04.039

FRASSINO 
ASH

TABU 26.039

BOLIVAR 

TABU 52.042

EUCALYPTUS FRISÉ 
FIGURED EUCALYPTUS

TABU E5.S.006

CALEIDOLEGNO 

TABU ST5.00.900



BOLIVAR

TABU 52.043

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.075

FRASSINO 
ASH

TABU 26.038

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.040

CALEIDOLEGNO 

TABU MN.00.411

CALEIDOLEGNO 

TABU AA.00.201

BOLIVAR 

TABU 52.084

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.014

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.041

TAY 

TABU 04.062

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL

TABU 46.010



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.

CASA TABU
MILANO BRERA
via Melone, 2  
20121 MILANO
Italia
milano@tabu.it

TABU s.p.a.  
via Rencati, 110  
22063 Cantù (CO)
Italia  
T +39 031.714493  
F +39 031.711988  
info@tabu.it
www.tabu.it  

MADE IN ITALY

Index
Trova il tuo 

codice!

Find  
your item!
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[555] Colors of Wood
Piallacci naturali tinti e multilaminari
Dyed and multilaminar wood veneers



Flattening is the process that makes  
the dyed veneer nicely flat, ready for its  
further use (sale or joining in sheets).

La stiratura è il procedimento che rende  
il piallaccio tinto omogeneo e steso,  
pronto per ogni impiego successivo  
(vendita o giuntatura in fogli).

11
STIRATURA

11
FLATTENING
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LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



FRASSINO 
ASH

TABU 26.066

BOLIVAR 

TABU 52.071

BOLIVAR 

TABU 52.063

TAY 

TABU 04.051

PAMA 

TABU T1.005

PAMA 

TABU T1.006

BOLIVAR 

TABU 52.064

BOLIVAR 

TABU 52.065

TAY 

TABU 04.037

BOLIVAR 

TABU 52.077

CALEIDOLEGNO 

TABU SL.00.539

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE  

TABU 09.S.028

Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut



FRASSINO 
ASH

TABU 26.069

BOLIVAR 

TABU 52.082

CALEIDOLEGNO 

TABU STVL.00.581

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.076

CALEIDOLEGNO 

TABU RR.00.080

FRASSINO 
ASH

TABU 26.070

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.045

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.005

FRASSINO 
ASH

TABU 26.068

CALEIDOLEGNO 

TABU MMV.00.020

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.077

FRASSINO 
ASH

TABU 26.044

Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet



FRASSINO 
ASH

TABU 26.071

BOLIVAR 

TABU 52.073

CALEIDOLEGNO 

TABU S.00.506

CALEIDOLEGNO 

TABU RR2.00.186

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.007

TAY 

TABU 04.042

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.062

TAY 

TABU 04.040

CALEIDOLEGNO 

TABU SP.00.600

Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2



TAY 

TABU 04.041

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.047

BOLIVAR 

TABU 52.079

BOLIVAR 

TABU 52.072

BOLIVAR 

TABU 52.045

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.006

FRASSINO 
ASH

TABU 26.043

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.079

TAY 

TABU 04.071

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.008

BOLIVAR 

TABU 52.078

FRASSINO 
ASH

TABU 26.042



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.

CASA TABU
MILANO BRERA
via Melone, 2  
20121 MILANO
Italia
milano@tabu.it

TABU s.p.a.  
via Rencati, 110  
22063 Cantù (CO)
Italia  
T +39 031.714493  
F +39 031.711988  
info@tabu.it
www.tabu.it  

MADE IN ITALY
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Trova il tuo 

codice!

Find  
your item!
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[555] Colors of Wood
Piallacci naturali tinti e multilaminari
Dyed and multilaminar wood veneers



The joining is the assembly phase  
of the veneers in a sheet of desired sizes.  
It can be carried out with different  
techniques:
•  stitching or zigzag: a polymeric  

thread is stitched on two adjacent  
veneers. The thread is removed after  
pressing

•  edge gluing: two veneer sheets  
are bonded by their edges. A perfect  
seal of the joints is obtained  
and sanding is possible up to 4/10

•  paper tape: a thin tape of pre-glued  
paper is used to repair any cracks.  
It is removed after pressing, during  
sanding.

La giuntatura è la fase di assemblaggio 
dei piallacci in un foglio delle misure 
desiderate. 
Può avvenire secondo diverse tecniche:
•  a filo o zig-zag: un filo di materiale  

polimerico viene applicato a zig-zag  
unendo le superfici di due piallacci  
accostati. Il filo viene rimosso dopo  
la placcatura

•  a colla: si saldano i bordi due piallacci 
planari e accostati. Si ottiene una chiusura 
perfetta degli spazi ed è possibile  
la levigatura fino a 4/10

•  a carta: un sottile nastro di carta  
pre-incollata viene utilizzato  
per la riparazione di eventuali crepe.  
Viene rimosso dopo la placcatura  
durante la levigatura.

12
GIUNTATURA

12
JOINING

Wood Railway
01

  W
H

IT
E

 C
R

E
A

M
P

A
R

C
O

 T
R

O
N

C
H

I |
 L

O
G

 Y
A

R
D

03
  K

H
A

K
I

E
V

A
P

O
R

A
Z

IO
N

E
 | 

S
T

E
A

M
IN

G

02
  B

E
IG

E
S

C
O

R
T

E
C

C
IA

T
U

R
A

 | 
D

E
B

A
R

K
IN

G

04
  R

U
S

T
S

Q
U

A
D

R
A

T
U

R
A

 | 
S

Q
U

A
R

IN
G

 U
P

06
  B

R
O

W
N

T
R

A
N

C
IA

T
U

R
A

 S
U

L 
Q

U
A

R
TO

 |  
T

R
U

E
 Q

U
A

R
T

E
R

 S
LI

C
IN

G

08
  G

R
E

IG
E

LA
V

O
R

A
Z

IO
N

E
 R

A
D

IC
H

E
 | 

 
P

R
O

C
E

S
S

IN
G

 B
U

R
LS

10
  B

LU
E

T
IN

TO
R

IA
 - 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 | 
 

W
O

O
D

 D
Y

E
IN

G
 T

E
C

H
N

O
LO

G
Y

  
R

&
D

 L
A

B
O

R
A

TO
R

Y

12
  P

IN
K

 R
E

D
G

IU
N

TA
T

U
R

A
 | 

JO
IN

IN
G

05
  U

M
B

E
R

T
R

A
N

C
IA

T
U

R
A

 S
U

L 
P

IA
T

TO
 | 

 
F

LA
T

 S
LI

C
IN

G
 

07
  C

H
A

R
C

O
A

L
S

F
O

G
LI

A
T

U
R

A
 | 

R
O

TA
R

Y
 C

U
T

09
  S

IL
V

E
R

E
S

S
IC

C
A

Z
IO

N
E

 | 
D

R
Y

IN
G

11
  Y

E
LL

O
W

 G
R

E
E

N
S

T
IR

A
T

U
R

A
 | 

F
LA

T
T

E
N

IN
G

 

13
  P

U
R

P
LE

M
A

G
A

Z
Z

IN
O

 | 
W

A
R

E
H

O
U

S
E



LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.010

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.089

FRASSINO 
ASH

TABU 26.072

RADICA DI MADRONA 
MADRONA BURL 

TABU 46.008

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.049

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.202

TABA FRISÉ 
FIGURED TABA

TABU L1.S.054

CALEIDOLEGNO

TABU RR.00.057

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.089

BOLIVAR 

TABU 52.086

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.063

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.081

Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut



BETULLA 
BIRCH

TABU 27.058

TAY 

TABU 04.064

PAMA 

TABU T1.003

BOLIVAR 

TABU 52.087

BOLIVAR 

TABU 52.088

TAY 

TABU 04.065

LATI 

TABU 86.040

CALEIDOLEGNO 
 

TABU Z8.806

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.064

FRASSINO 
ASH

TABU 26.036

PINO CON NODI 
KNOTTY PINE

TABU B1.003

NEWOOD

TABU R.66.297

Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet



FRASSINO 
ASH

TABU 26.073

BOLIVAR 

TABU 52.092

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.011

FRASSINO 
ASH

TABU 26.034

BOLIVAR 

TABU 52.093

CALEIDOLEGNO

TABU ST5.00.906

BOLIVAR 

TABU 52.090

BOLIVAR 

TABU 52.095

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.082

TANGANIKA 
ANEGRÈ 

TABU 01.012

BOLIVAR 

TABU 52.094

BETULLA 
BIRCH

TABU 27.042

Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2



ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.010

CALEIDOLEGNO

TABU Z.00.515

BOLIVAR 

TABU 52.066

BOLIVAR 

TABU 52.067

TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.011

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.039

TAY 

TABU 04.067

CALEIDOLEGNO

TABU RR.00.078

BOLIVAR 

TABU 52.091

FRASSINO 
ASH

TABU 26.035

FRASSINO 
ASH

TABU 26.074

TAY 

TABU 04.052



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.

CASA TABU
MILANO BRERA
via Melone, 2  
20121 MILANO
Italia
milano@tabu.it

TABU s.p.a.  
via Rencati, 110  
22063 Cantù (CO)
Italia  
T +39 031.714493  
F +39 031.711988  
info@tabu.it
www.tabu.it  

MADE IN ITALY

Index
Trova il tuo 

codice!

Find  
your item!
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[555] Colors of Wood
Piallacci naturali tinti e multilaminari
Dyed and multilaminar wood veneers
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The warehouse is the department  
that follows the loading and unloading 
logistics of the goods.

It deals with the selection of ordered  
veneers and welcomes customers for  
their selections.

All standard products are on stock,  
and the stock levels are constantly checked.

Customers are welcome to select raw  
material before dyeing.

Il magazzino è il reparto che segue  
la logistica di carico e scarico della merce.

Si occupa della selezione dei piallacci  
per la spedizione degli ordini e accoglie  
i clienti per il collaudo del loro materiale.

Ogni codice del catalogo è a magazzino,  
e si tengono costantemente controllate  
le giacenze.

I clienti posso selezionare personalmente  
il materiale che preferiscono per la tintorìa.

13
MAGAZZINO

13
WAREHOUSE
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LE FIGURAZIONI  / THE FIGURES

Flat cutFiammato
Tranciato sul piatto

Quarter cutRigato
Tranciato sul quarto

Rotary cutDerulato
Taglio rotativo

Per alcune specie legnose, la figurazione indicata è quella prevalentemente adottata. 
For some wood species, the figure shown is the one most commonly used.



Piallaccio fiammato / Flat cut Piallaccio rigato / Quarter cut Piallaccio derulato / Rotary cut

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.090

FRASSINO 
ASH

TABU 26.032

ACERO FRISÉ 
FIGURED SYCOMORE

TABU 09.S.090

TAY 

TABU 04.007

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.084

BOLIVAR 

TABU 52.040

CALEIDOLEGNO

TABU TT.00.545

EUCALYPTUS 

TABU E5.B08

CANDY STRIPES

TABU RR2.00.367



Piallaccio multilaminare / Multilaminar wood Piallaccio supportato in foglio / Fleeced back veneer by sheet

CALEIDOLEGNO 

TABU S.00.548

TAY 

TABU 04.036

CALEIDOLEGNO 

TABU SX.00.516

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.083

BOLIVAR 

TABU 52.041

CALEIDOLEGNO 

TABU S.00.503

FRASSINO 
ASH

TABU 26.033



Legno tridimensionale / Three-dimensional wood species MW Ecozero® Formaldehyde-free Bio2

CALEIDOLEGNO

TABU TT.00.594

NEWOOD 

TABU R.08.130

TAY 

TABU 04.072

SUCUPIRA 

TABU F4.004

CALEIDOLEGNO 

TABU STVL.00.589

EUCALYPTUS FRISÉ 
FIGURED EUCALYPTUS

TABU E5.S.014

ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.068

MOVINGUI FRISÉ 
FIGURED MOVINGUE

TABU D5.S.013

PUNTO�GLITCH

TABU PX.00.362



ERABLE 
BIRD’S EYE MAPLE

TABU 05.066

NEWOOD 

TABU MNX.28.002

FRASSINO 
ASH

TABU 26.064

NEWOOD

TABU MN.07.532

TANGANIKA 
ANEGRÈ

TABU 01.059

NEWOOD 

TABU AN.07.627

EUCALYPTUS FRISÉ 
FIGURED EUCALYPTUS

TABU E5.S.004



555 RED BOX

RETHINKING  
THE FUTURE

• PIALLACCIO TINTO 

È un piallaccio naturale di ogni specie 

legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, 

tinto nello spessore della fibra in tutti  

i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW 

multilaminar wood) è costituito da 

molte “lamine” sottili che, dopo essere 

state tinte singolarmente, vengono 

impaginate e assemblate così  

da ottenere dei veri legni masselli dai  

quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO  

Il foglio giuntato è supportato su TNT  

o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE  

Legno pregiato, dono della Natura,  

con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO® 

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti 

con colle prive di qualsiasi emissione  

di formaldeide.

• BIO² 

Piallacci nei toni “smoke”, grigi  

e marroni, prodotti con un processo  

di tintoria ripetibile nel tempo privo  

di coloranti sintetici.

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO  

Il piallaccio fiammato ha la struttura 

a “fiamma” o a “cattedrale”. È ottenuto 

da una parte di tronco mediante taglio 

eseguito tangenzialmente agli anelli 

annuali, iniziando l’operazione partendo 

dalla parte più lontana dal midollo  

del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO 

Il piallaccio rigato presenta venature 

prettamente verticali nel senso 

della fibra. È ottenuto da una parte 

di tronco (quarto o terzo) tagliato 

perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio 

effettuato tramite una lama avente 

lunghezza non minore del tronco o parte 

di esso, tangenzialmente al tronco a cui  

è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio  

non ha una texture definita e ripetibile.

• MW - MULTILAMINAR WOODS  

The multilaminar wood is  

composed of several “sheets”  

that, after being individually dyed,  

are assembled so as to obtain veritable 

solid woods from which the veneers  

will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET 

The jointed-sheet is fleeced back  

on non-woven-tissue or on paper  

(both available in FSC®).

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES 

Precious wood, gift of Nature,  

with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free. 

ECOZERO MW veneers are manufactured 

using formaldehyde-free glues.

• BIO²

Veneers in “smoke”, grey and brown 

tones, produced with a dyeing process  

repeatable over time without  

synthetic dyes.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or 

“cathedral” figure. It’s obtained when the 

cut is made tangentially to the direction 

of the growth rings. Cutting begins on 

the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter  

slicing a portion (1/4, 1/3) of a log.  

The cut is radial, perpendicular to the 

annual growth rings: the result is  

a striped veneer with vertical grain  

in the direction of the fiber.

• ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates  

a log, chucked in the centre, against  

a knife fixed over the whole length of the 

log and set into it at a slight angle.  

The result is a veneer with a “wave” 

structure, without a precise and 

repeatable figure.

• DYED VENEER 

Natural dyed veneers of all types  

of wood species are dyed throught  

the whole thickness.

CASA TABU
MILANO BRERA
via Melone, 2  
20121 MILANO
Italia
milano@tabu.it

TABU s.p.a.  
via Rencati, 110  
22063 Cantù (CO)
Italia  
T +39 031.714493  
F +39 031.711988  
info@tabu.it
www.tabu.it  

MADE IN ITALY

Index
Trova il tuo 

codice!

Find  
your item!
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ERABLE / BIRD’S EYE MAPLE
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TABU 05.0497 � �
TABU 05.0501 � �
TABU 05.0511 � �
TABU 05.0527 � �
TABU 05.0538 � �
TABU 05.0548 � �
TABU 05.0559 � �
TABU 05.0578 � �
TABU 05.0589 � �
TABU 05.0597 � �
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cartella  
folder

pagina  
page
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TABU 05.0603 � �
TABU 05.0615 � �
TABU 05.0623 � �
TABU 05.0632 � �
TABU 05.0645 � �
TABU 05.0654 � �
TABU 05.06613 � �
TABU 05.0675 � �
TABU 05.06813 � �
TABU 05.0693 � �
TABU 05.07010 � �
TABU 05.07310 � �
TABU 05.07410 � �
TABU 05.07510 � �
TABU 05.07611 � �
TABU 05.07711 � �
TABU 05.07911 � �
TABU 05.08112 � �
TABU 05.08212 � �
TABU 05.08313 � �
TABU 05.08413 � �
TABU 05.0861 � �
TABU 05.0871 � �
TABU 05.0888 � �
TABU 05.08912 � �
TABU 05.09013 � �
TABU 05.0912 � �
MOGANO / MAHOGANY
TABU 08.P.0103 � �
TABU 08.0196 � �
ACERO FRISÉ / FIGURED SYCOMORE
TABU 09.S.0018 � �
TABU 09.S.0029 � �
TABU 09.S.0032 � �
TABU 09.S.0044 � �
TABU 09.S.00511 � �
TABU 09.S.00611 � �
TABU 09.S.00711 � �
TABU 09.S.00811 � �
TABU 09.S.01012 � �
TABU 09.S.01112 � �
TABU 09.S.01210 � �
TABU 09.S.01310 � �

codice  
code

cartella  
folder

pagina  
page

riga  
line

TABU 09.S.01410 � �
TABU 09.S.0257 � �
TABU 09.S.0268 � �
TABU 09.S.0271 � �
TABU 09.S.02811 � �
TABU 09.S.0861 � �
TABU 09.S.0871 � �
TABU 09.S.0888 � �
TABU 09.S.08912 � �
TABU 09.S.09013 � �
TABU 09.S.0914 � �
TABU 09.S.20212 � �
ROVERE / OAK
TABU 13.0017 � �
TABU 13.0022 � �
TABU 13.0032 � �
TABU 13.0043 � �
TABU 13.0053 � �
TABU 13.0065 � �
TABU 13.0075 � �
TABU 13.0095 � �
TABU 13.0109 � �
TABU 13.0116 � �
TABU 13.0123 � �
TABU 13.0135 � �
TABU 13.0146 � �
TABU 13.0178 � �
TABU 13.0193 � �
TABU 13.0205 � �
TABU 13.0218 � �
TABU 13.02310 � �
TABU 13.0243 � �
TABU 13.0401 � �
TABU 13.0411 � �
TABU 13.0426 � �
TABU 13.0436 � �
TABU 13.0497 � �
TABU 13.1386 � �
TABU 13.B015 � �
TABU 13.B023 � �
TABU 13.B155 � �
TABU 13.B163 � �
TABU 13.N.0082 � �

cartella 05 / folder 05

riga 2 / line 2

riga 1 / line 1

pagina 1 / page 1

pagina 3 / page 3

pagina 4 / page 4

pagina 2 / page 2
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TABU 13.N.0181 � �
TABU 13.N.2257 � �
TABU 13.N.2261 � �
KALU
TABU 18.0015 � �
TABU 18.0023 � �
AFARA
TABU 22.0013 � �
FRASSINO / ASH
TABU 26.0017 � �
TABU 26.0023 � �
TABU 26.0035 � �
TABU 26.0045 � �
TABU 26.0056 � �
TABU 26.03213 � �
TABU 26.03313 � �
TABU 26.03412 � �
TABU 26.03512 � �
TABU 26.03612 � �
TABU 26.03710 � �
TABU 26.03810 � �
TABU 26.03910 � �
TABU 26.04010 � �
TABU 26.0419 � �
TABU 26.04211 � �
TABU 26.04311 � �
TABU 26.04411 � �
TABU 26.0454 � �
TABU 26.0467 � �
TABU 26.0479 � �
TABU 26.0488 � �
TABU 26.0498 � �
TABU 26.0501 � �
TABU 26.0517 � �
TABU 26.0523 � �
TABU 26.0533 � �
TABU 26.0549 � �
TABU 26.0558 � �
TABU 26.0568 � �
TABU 26.0589 � �
TABU 26.0601 � �
TABU 26.0612 � �
TABU 26.0624 � �
TABU 26.0634 � �
TABU 26.06413 � �
TABU 26.06611 � �
TABU 26.06710 � �
TABU 26.06811 � �
TABU 26.06911 � �
TABU 26.07011 � �
TABU 26.07111 � �
TABU 26.07212 � �
TABU 26.07312 � �
TABU 26.07412 � �
TABU 26.0755 � �
TABU 26.07610 � �
TABU 26.1468 � �
TABU 26.B067 � �
BETULLA / BIRCH
TABU 27.0011 � �
TABU 27.0029 � �
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TABU 27.0033 � �
TABU 27.04110 � �
TABU 27.04212 � �
TABU 27.04310 � �
TABU 27.04510 � �
TABU 27.0469 � �
TABU 27.04711 � �
TABU 27.04912 � �
TABU 27.0518 � �
TABU 27.0528 � �
TABU 27.0538 � �
TABU 27.0548 � �
TABU 27.0557 � �
TABU 27.0561 � �
TABU 27.05812 � �
TABU 27.0593 � �
TABU 27.0604 � �
TABU 27.0613 � �
TABU 27.06211 � �
TABU 27.06312 � �
TABU 27.06412 � �
PLATANO MAGLIÈ / PLANE MEDULLARY REY
TABU 33.N.0101 � �
TABU 33.N.0111 � �
YAMA
TABU 34.0015 � �
PINO CAROLINA / CAROLINA PINE
TABU 41.0016 � �
TABU 41.0025 � �
TABU 41.0035 � �
RADICA DI MADRONA / MADRONA BURL
TABU 46.0024 � �
TABU 46.0034 � �
TABU 46.0043 � �
TABU 46.0053 � �
TABU 46.0064 � �
TABU 46.0074 � �
TABU 46.00812 � �
TABU 46.01010 � �
TABU 46.0132 � �
TABU 46.0314 � �
TABU 46.0434 � �
TABU 46.0501 � �
NOCE CANALETTO / AMERICAN WALNUT
TABU 51.0174 � �
TABU 51.0264 � �
TABU 51.0273 � �
TABU 51.0285 � �
TABU 51.0292 � �
TABU 51.0306 � �
TABU 51.0315 � �
TABU 51.1933 � �
TABU 51.1949 � �
TABU 51.1958 � �
TABU 51.B015 � �
TABU 51.B023 � �
BOLIVAR
TABU 52.00110 � �
TABU 52.04013 � �
TABU 52.04113 � �
TABU 52.04210 � �
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TABU 52.04310 � �
TABU 52.04410 � �
TABU 52.04511 � �
TABU 52.0464 � �
TABU 52.0474 � �
TABU 52.0487 � �
TABU 52.0498 � �
TABU 52.0501 � �
TABU 52.0517 � �
TABU 52.0528 � �
TABU 52.0538 � �
TABU 52.0549 � �
TABU 52.0556 � �
TABU 52.0563 � �
TABU 52.0572 � �
TABU 52.0582 � �
TABU 52.0593 � �
TABU 52.0604 � �
TABU 52.0613 � �
TABU 52.0625 � �
TABU 52.06311 � �
TABU 52.06411 � �
TABU 52.06511 � �
TABU 52.06612 � �
TABU 52.06712 � �
TABU 52.0684 � �
TABU 52.0692 � �
TABU 52.07111 � �
TABU 52.07211 � �
TABU 52.07311 � �
TABU 52.07711 � �
TABU 52.07811 � �
TABU 52.07911 � �
TABU 52.0805 � �
TABU 52.08211 � �
TABU 52.08310 � �
TABU 52.08410 � �
TABU 52.08612 � �
TABU 52.08712 � �
TABU 52.08812 � �
TABU 52.0894 � �
TABU 52.09012 � �
TABU 52.09112 � �
TABU 52.09212 � �
TABU 52.09312 � �
TABU 52.09412 � �
TABU 52.09512 � �
RADICA DI FRASSINO / ASH BURL
TABU 72.0019 � �
TABU 72.0027 � �
LARICE / LARCH
TABU 77.0019 � �
CARBALHO
TABU 81.0511 � �
TABU 81.0535 � �
TABU 81.05410 � �
TABU 81.05510 � �
TABU 81.0566 � �
TABU 81.0583 � �
TABU 81.0594 � �
TABU 81.0637 � �
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TABU 81.0657 � �
TABU 81.0667 � �
LATI
TABU 86.0029 � �
TABU 86.0096 � �
TABU 86.0105 � �
TABU 86.0162 � �
TABU 86.0186 � �
TABU 86.0217 � �
TABU 86.0233 � �
TABU 86.0277 � �
TABU 86.0296 � �
TABU 86.04012 � �
TABU 86.0416 � �
TABU 86.0517 � �
TABU 86.0594 � �
RADICA DI NOCE / WALNUT BURL
TABU 99.0019 � �
TABU 99.0028 � �
RADICA DI NOCE PERSIANA /  
EUROPEAN WALNUT BURL
TABU 99.0424 � �
TABU 99.0444 � �
PINO CON NODI / KNOTTY PINE
TABU B1.0013 � �
TABU B1.0026 � �
TABU B1.00312 � �
CILIEGIO AMERICANO / AMERICAN CHERRY
TABU C3.0102 � �
TABU C3.0134 � �
TABU C3.0144 � �
TABU C3.0185 � �
MOVINGUI FRISÉ / FIGURED MOVINGUE
TABU D5.S.0112 � �
TABU D5.S.0122 � �
TABU D5.S.01313 � �
PERPERO
TABU D6.0101 � �
TABU D6.0122 � �
TABU D6.0154 � �
EUCALYPTUS
TABU E5.S.0017 � �
TABU E5.S.0025 � �
TABU E5.S.00413 � �
TABU E5.S.0059 � �
TABU E5.S.00610 � �
TABU E5.0078 � �
TABU E5.P.0078 � �
TABU E5.S.0078 � �
TABU E5.P.0106 � �
TABU E5.S.0106 � �
TABU E5.P.0117 � �
TABU E5.S.0125 � �
TABU E5.0139 � �
TABU E5.S.01413 � �
TABU E5.1179 � �
TABU E5.1183 � �
TABU E5.1193 � �
TABU E5.B016 � �
TABU E5.B035 � �
TABU E5.P.B033 � �
TABU E5.B0813 � �
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TABU E5.B097 � �
TABU E5.P.B097 � �
SUCUPIRA
TABU F4.0016 � �
TABU F4.0026 � �
TABU F4.00413 � �
TABU F4.B037 � �
TABA FRISÉ / FIGURED TABA
TABU L1.S.0019 � �
TABU L1.S.0501 � �
TABU L1.S.0511 � �
TABU L1.S.05412 � �
PAMA
TABU T1.0021 � �
TABU T1.00312 � �
TABU T1.00410 � �
TABU T1.00511 � �
TABU T1.00611 � �
LOLO
TABU T2.0015 � �
TABU T2.0027 � �
TABU T2.0046 � �
JATA
TABU T3.0019 � �
NEWOOD
> I fiammati / Crown structure
TABU A.13.1272 2 1
TABU A.13.1736 3 1
TABU A.16.1012 2 2
TABU A.16.1352 3 2
TABU A.38.0094 2 1
TABU AA.26.0801 3 1
TABU AA.26.0831 4 2
TABU AA4.09.0071 2 1
TABU AN.06.0443 4 2
TABU AN.07.62713 4 2
TABU AN.28.0136 4 2
TABU AN.60.0024 2 1
TABU B.06.0073 4 2
TABU B.06.4003 4 1
TABU BB.13.0162 2 2
TABU BB.13.1162 3 2
> I rigati mossi / Wavy grain
TABU MM.06.0133 4 2
TABU MM.06.0145 4 1
TABU MM.09.0081 4 1
TABU MM.13.0752 4 1
TABU MMV.13.0142 3 1
TABU MMV.26.0851 4 1
TABU MMV.38.0614 2 1
TABU MN.03.0014 2 2
TABU MN.03.0022 4 1
TABU MN.03.0035 1 1
TABU MN.03.0045 4 1
TABU MN.03.0121 3 2
TABU MN.06.0335 3 1
TABU MN.06.0346 4 2
TABU MN.07.53213 4 1
TABU MN.13.4917 2 1
TABU MN.13.4975 1 2
TABU MN.13.5312 1 1
TABU MN.13.5452 3 1
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TABU MN.13.5831 3 2
TABU MN.18.0012 4 1
TABU MN.28.0217 4 2
TABU MN.28.6226 3 2
TABU MN.29.0083 3 2
TABU MN.66.0014 4 1
TABU MN4.06.0365 3 2
TABU MN4.13.5202 3 2
TABU MN4.13.5441 2 1
TABU MNX.03.0206 1 2
TABU MNX.28.00213 4 1
TABU MNX.28.0246 3 1
TABU MNX.34.0014 2 1
TABU MNX.58.0236 4 2
TABU MNX.60.0014 4 2
> I rigati stretti / Tight grain
TABU R.06.0103 4 2
TABU R.06.3202 4 2
TABU R.08.0094 4 1
TABU R.08.0704 4 2
TABU R.08.13013 3 1
TABU R.13.1426 4 2
TABU R.13.1575 1 1
TABU R.13.2157 1 2
TABU R.29.1323 3 1
TABU R.29.1474 2 2
TABU R.30.1342 2 2
TABU R.30.2551 3 1
TABU R.66.29712 2 2
TABU RR.06.0226 4 1
TABU RR.06.1006 2 1
TABU RR.09.0091 3 1
TABU RR.09.2021 3 1
TABU RR.13.0699 2 2
TABU RR.16.4123 3 1
TABU RR.29.0213 3 2
TABU RR.58.0045 4 2
TABU RRX.03.0166 1 1
TABU RRX.29.0076 3 1
TABU RRX.58.0095 4 2
TABU RRX.58.0185 4 2
TABU RRX.58.0256 1 2
TABU RRX.86.0018 3 1
TABU RRX.86.0026 1 2
CALEIDOLEGNO
> I fiammati / Crown structure
TABU AA.00.1948 2 1
TABU AA.00.20110 4 2
TABU AA.00.2551 1 1
TABU AA4.00.1421 1 2
TABU AN.00.4597 3 1
TABU B4.00.4217 1 2
TABU B4.00.4312 1 1
TABU BB.00.0239 2 2
> Gli intrecciati / Woven pattern
TABU DR.00.5642 3 1
TABU ER.00.0481 4 2
TABU ER.00.2964 2 2
> I rigati mossi / Wavy grain
TABU MM4.00.2501 1 2
TABU MM6.00.2467 4 2
TABU MMV.00.0159 1 1
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TABU MMV.00.01710 2 1
TABU MMV.00.02011 2 1
TABU MMV4.00.4292 1 1
TABU MN.00.1385 3 1
TABU MN.00.1759 4 1
TABU MN.00.41110 4 1
TABU MN4.00.1399 4 1
TABU MN6.00.4577 4 1
TABU PX.00.3618 4 1
TABU PX.00.36213 3 2
> I rigati stretti / Tight grain
TABU RR.00.05712 1 2
TABU RR.00.07812 4 2
TABU RR.00.08011 2 2
TABU RR.00.1107 4 2
TABU RR.00.1708 3 2
TABU RR.00.1729 4 2
TABU RR.00.1938 3 2
TABU RR.00.2759 4 1
TABU RR.00.3639 4 1
TABU RR2.00.18611 3 2
TABU RR2.00.2187 3 2
TABU RR2.00.2384 3 1
TABU RR2.00.2422 3 1
TABU RR2.00.36713 1 1
TABU RTX.00.3607 3 2
> Gli spigati / Herringbone
TABU S.00.50313 2 2
TABU S.00.50611 3 2
TABU S.00.50910 2 2
TABU S.00.54813 2 1
TABU S.00.6092 4 1
TABU S.00.6119 1 1
TABU S.00.61310 1 1
TABU SL.00.53911 1 1
TABU SP.00.5977 3 2
TABU SP.00.5984 3 2
TABU SP.00.60011 3 1
TABU ST.00.5026 3 2
TABU STVL.00.5492 4 2
TABU STVL.00.58111 2 2
TABU STVL.00.5839 1 2
TABU STVL.00.5852 2 1
TABU STVL.00.58913 3 1
TABU SX.00.51613 2 1
> Le onde / Waves
TABU TR.00.5672 1 2
TABU TT.00.54513 1 2
TABU TT.00.5937 3 1
TABU TT.00.59413 3 1
TABU TT.00.6082 3 2
TABU TT.00.6108 4 1
TABU TT.00.61210 1 1
> I quadri / Squares
TABU ST5.00.90010 3 2
TABU ST5.00.90612 3 1
TABU Z.00.51512 4 1
TABU Z.00.70110 1 1
> Le fasce / Stripes
TABU Z8.8039 4 2
TABU Z8.80612 2 2
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	01 | CREAM WHITE
	02 | BEIGE
	03 | KHAKI
	04 | RUST
	05 | UMBER
	06 | BROWN
	07 | CHARCOAL
	08 | GREIGE
	09 | SILVER
	10 | BLUE
	11 | GREEN YELLOW
	12 | RED PINK
	13 | PURPLE

